FICHA TECNICA

SUMINISTROS INDUSTRIALES AZAN, S.A.

Metales y Plasticos técnicos, corte a medida. Asesoramiento, equipamiento y repuestos

Poliamida PAG6 + MOS2

Propiedades técnicas
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Caracteristicas

. principales
PROPIEDADES MECANICAS e UNIDAD
DIN/ASTM :
Buenas propiedades
Densidad (DIN 53 479) 53479 Glcm3 de deslizamiento
Elongacién en punto de fluencia 53455 MPa 90 Resistencia al
desgaste
Resistencia al desgarre 53455 MPa - Consistencia ante
Resistencia a la rotura por alargamiento 53455 % 50 muchos acelte§,
grasas, gasoil,
Maodulo de elasticidad a la traccion 53457 MPa 3500 gasolina.
Maédulo de elasticidad a la flexion 53457 MPa - Compacto, duro.
inell . 12 bol Buen aislante
Dureza Brinell (por penetracion en la bola) 53456 MPa 175 eléctrico
Resistencia al impacto 53453 Kj/m2 - Muy buena
) ) ) - mecanizacion
Resistencia a la fluencia tras 1000h de carga estéatica MPa - :
Material soldable y
Resistencia al alargamiento, por 1%, tras 1000hrs MPa - adhesivo.

Coeficiente de friccion contra acero endurecido y
afiladoP=0.05 N/mm2, V=0.6m/s

Uso habitual

Desgaste por friccion, en las mismas condiciones p/km

Placas de
Piezas para
Temperatura de fusion 53736 maquinaria diversa
Temperatura de vitrificacién dinamica 53736 °C 40 Aristas para cojinetes
Resistencia a la la deformacion ISO 75 °c Slollesis bz ug bRl
Poleas de rodadura
Temperatura de empleo durante poco tiempo °C 180-100 Protectores y
Capacidad de conductividad calorifica especifica W/(mK) amortiguadores
c dad calori - Cojinetes
apacidad calorica (9K) Engranajes
Coeficiente de dilatacién longitudinal 10(-5)/k Aparatos
desmoldeadores
PROPIEDADES ELECTRICAS .
Ruedas accionadas
Coeficiente dieléctrico 53483 por cadenas.
Factor de perdida dieléctrica 53483
Resistencia especifica de paso 53482 Q.cm
Los valores e informacion
i i ici Q o
Resistencia superficial 53482 EllERES SO de
Resistencia de chispa eléctrica 53481 KV/mm referencia y orientativos.
Se pueden utilizar con
Resistencia a las corrientes paréasitas 53480 fines comparativos para la
Pueden variar en funcién
Absorcion de humedad en NK hasta alcanzar la saturacion 53714 del proceso. \[o]
Absorcién d hasta al | saturaci6 s .- constituyen una garantia
sorcion de agua hasta alcanzar la saturacion - e s cEEcETEiEs,
Resistencia al agua caliente, lejia de lavado % No resistente Suministros  Ind. Azan
S.A. no garantiza ni
Inflamabilidad (norma UL 94) Nach UL- estandar HB aceptaria ninguna
Comportamiento de la intemperie Inestable requnsabllldad (s la
exactitud de los mismos.
Certificado FDA NO

SUMINISTROS INDUSTRIALES AZAN, S.A. Tel.:+34 983 458075
C/ METAL 23-25 POL. IND. ARGALES Fax:+34 983 272700
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